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N9 parameter
наименования показателей

Test Method
Метод испытания

Limit
Норма

Result
Фактически

1
Арреаrапсе
Внешний вид

Visual
ВизуальныЙ

Bright & Сlеаr

Прозрачный

Bright & Сlеаr

Прозрачный

2
Kinematic v,iscosity at 10оOс, mm2/s
Кинематическая вязкость при 1000C,mm2/c

ASTM D 445

гост 33

t7,з-2!,9 19,19

3
Viscosity index, min
Индекс вязкости, не менее

ASTM D 2270
гост 25371

110 Lt4

4
Flash Point, СОС, ОС, miп
Темпераryра вспышки, определяемая в открытом
тигле, 0 С, не менее

ASTM D 92
гост 43зз

210 230

5
Роur Point, ОС, max
Темпераryра застывания, 0 С, не более

ASTM D 97

гост 20287

-25 -25

6
Соlоr

l-]BeT на колориметре ЩНТ

ASTM D 1500
гост 20284

Test &Report
Тест & отчет

4,t

7
Water contents, %

Содержание воды, %

гост 2477 Nопе
отсчтствие

None
Отсутствие

8
TBN, mg KOH/g, min
Щелочное число mg КОН на 19 масла, не менее

ASTM D 2896
гост 11362

6,0 6,52

9
Density at iat 20'С, g/сmЗ
Плотность при 200С, г/сmЗ

ASTM D 4052 Test &Report
Тест & отчет

0,8940
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